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Especificaciones técnicas de Grama sintéticas modelos PP
Modelo (SKU)

Composición de �bra

Altura del pelo (mm)

Galga (pulgada)

Tasa de puntadas (/10cm)

Densidad de mechones/m

Color de la �bra

Dtex

Solidez del color

Soporte primario 

Soporte secundario

Revestimiento

PP08

Polipropileno (PP)

8

5/32''

24

60472

Verde militar

2200

DIN 54004 

Tejido PP 

/

Látex de estireno-butadieno

PP30

(PE) & (PP)

30

3/8''

16

16798

“3 tonos”

7000

DIN 54004 Venta 7

Tela tejida de PP 

Tela no tejida de PP 

Látex de estireno-butadieno

PPE35

(PE) & (PP)

35

3/8''

14

14698

"4 tonos"

9000

DIN 54004 Venta 7

Tela tejida de PP 

Tela no tejida de PP 

Látex de estireno-butadieno

PP25

(PE) & (PP)

25

3/8''

14

14698

"4 tonos"

7000

DIN 54004 Venta 7

Tela tejida de PP 

Tela no tejida de PP 

Látex de estireno-butadieno


